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EFFECT OF 5-OXA-2,8-DITHIANONANE AS 

  BRILLIANT ADDITIVE FOR ELECTROCHEMICAL NICKEL PLATED PROCESS 

 

Аннотация. Изучены свойства 5-окса-2,8-дитианонана, в качестве блескообразующей 

добавки, на процесс электрохимического никелирования. Исследования проводили с целью по-

лучения блестящего никелевого покрытия при разных концентрациях органической добавки и 

режимах электролиза. Для оценки полученных покрытий определяли качественные и количест-

венные показатели блеска, количество пор на единицу поверхности, выполнили спектральный 

анализ покрытий. 
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Abstract. The properties of 5-oxa-2,8-dithianonane, as a brightening additive, on the process 

of electrochemical nickel plating have been studied. Research was carried out in order to obtain a 

shiny nickel coating at different concentrations of organic additives and electrolysis modes. To evalu-

ate the resulting coatings, the qualitative and quantitative indicators of gloss, the number of pores per 

unit surface were determined, and a spectral analysis of the coatings was performed. 
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Никелевые покрытия нашли широкое применение на производстве за 

счет отличных декоративных свойств, хорошей коррозионной стойкости, высо-

кой износостойкости, пластичности и легкости полировки, позволяющей полу-

чать покрытия с высокой отражательной способностью. Для улучшения защит-

но-декоративных свойств никелевого покрытия используют электролиты, со-

держащие блескообразующие добавки. На данный момент известно большое 

количество органических соединений, обладающих блескообразующим дейст-

вием. Однако, из-за разнообразных требований к  никелевым покрытиям, науч-

но-исследовательские работы по созданию новых блескообразующих добавок 

остаются востребованными. 

В данной работе исследовано влияние 5-окса-2,8-дитианонана (рисунок 

1) на процесс никелирования в стандартном сернокислом электролите. Для по-
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лученных никелевых покрытий определяли блеск, пористость и элементный со-

став.   
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Рисунок 1 – Химическая формула 5-окса-2,8-дитианонана 

 

По результатам  проведенных экспериментов можно сделать следующие 

выводы. Полученные никелевые покрытия имеют блеск, но не по всей поверх-

ности. Так же наблюдались чисто матовые покрытия. Выход по току составил 97 

%. При повторном использовании электролита с добавкой 5-окса-2,8-

дитианонан, происходит образование черного рыхлого покрытия на катоде.  

Самое большое значение блеска наблюдается при концентрации добавки 0,07 

г/л и составляет 175,2 единиц блеска. Минимальное значение пористости отме-

чено при концентрации добавки 0,015 г/л и составляет 0,18 шт/см2. При спек-

тральном анализе установлено, что содержание никеля в покрытии составляет 

94,69 % от массы покрытия. В составе покрытия присутствуют углерод и кисло-

род. 
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